104年度「口水兜」市場購樣檢測結果彙整表
	項次
	品名
	廠牌
	規格
型號
	生產
國別
	製造商或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格
(單價
/元)
	標示檢查結果
	品質檢測結果

	1
	圍兜UU2
	YIH DAH
	顏色: --
尺寸: (F) 50 cm
型號:RSS42812
	臺灣
	儀大股份有限公司

地址：臺南市南區光明里新樂路36號
電話：(06)2616999
	儀大股份有限公司

地址：基隆市仁愛區仁二路185號

電話：(02)24287976
	196
	○商品檢驗標識

●中文標示
洗燙處理標示：
1.外包裝、附縫與吊牌之「乾洗」圖案標示不一致，又吊牌及外包裝「乾洗」圖案不正確。
2.吊牌、外包裝及附縫之「熨燙」圖案標示不一致。
	○游離甲醛

	2
	小圍兜absorba
	Absorba
	顏色:--
尺寸:F
型號:AANA9203W
	臺灣
	奇哥股份有限公司

地址：臺北市松山區南京東路4段186號5樓
電話：(02)25781188
	奇哥股份有限公司基隆門市二店

地址：基隆市仁愛區仁二路187號

電話：(02)24269155
	156
	○商品檢驗標識

○中文標示

	○游離甲醛

	3
	圍兜
	愛的世界
	顏色:--
尺寸:F
型號:3319019
	臺灣
	愛的世界股份有限公司

地址：新北市中和區立德街200巷10號
電話：(02)22263223
	愛的世界股份有限公司

地址：基隆市仁愛區仁二路198之1號2樓(基隆仁二門市部) 
電話：(02)24264139
	184
	○商品檢驗標識

●中文標示
纖維成分標示：

棉100 %

裡布/(未標示)
實際檢驗結果：
表布/棉100 %
＊裡布/聚酯纖維100 %
	○游離甲醛

	4
	調整型釘扣圍兜-RD
	GARCO
	顏色:紅色
尺寸:F
型號:38537
	臺灣
	台灣愛普力卡股份有限公司

地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688
	寶圓商行

地址：基隆市中正區義一路22號2樓

電話：(02)24222680
	120
	○商品檢驗標識

●中文標示
纖維成分標示：

表布/棉100 %
裡布/聚酯纖維100 %
實際檢驗結果：
棉100 %

＊裡布/無。
	○游離甲醛

	5
	字母純棉紗布圍兜B
	GMP BABY
	顏色:--
尺寸: F(0-6個月)
型號:XT355
	臺灣
	昕承實業有限公司

地址：臺北市士林區中正路622號

電話：(02)82824688
	寶圓商行
地址：基隆市中正區義一路22號2樓

電話：(02)24222680
	60
	○商品檢驗標識

●中文標示
製造商地址附縫標示與外包裝標示不一致。
	○游離甲醛

	6
	紗布自粘小圍兜
	Yummy rabbit
	顏色:--
尺寸: 17.5×25 cm
型號:YM86601
	臺灣
	嘉興嬰兒用品有限公司

地址：彰化縣彰化市延平里延平路221巷45號
電話：(04)7115818
	優兒婦幼用品社

地址：基隆市中正區義一路86號1樓

電話：(02)24285862
	83
	○商品檢驗標識

○中文標示
	○游離甲醛

	7
	凱蒂貓圍兜
	佳美
	顏色:--
尺寸:19×30 cm
型號:K7335
	臺灣
	佳美嬰兒用品股份有限公司

地址：臺北市大安區敦化南路2段98號22樓
電話：(02)27007215
	優兒婦幼用品社

地址：基隆市中正區義一路86號1樓

電話：(02)24285862
	135
	○商品檢驗標識

○中文標示
	○游離甲醛

	8
	黃色小鴨圓形圍兜
	PIYOPIYO
	顏色:--
尺寸:W23×L25 cm
型號:810166BP
	臺灣
	東凌股份有限公司

地址：臺北市南港區南港路3 段50巷1號2樓

電話：(02)27893636
	優兒婦幼用品社

地址：基隆市中正區義一路86號1樓

電話：(02)24285862
	135
	○商品檢驗標識

○中文標示
	●游離甲醛

含量74 ppm超過20 ppm以下之規定

	9
	圍兜(粉)
	PAPAS GIFT
	顏色:15粉
尺寸:F
型號:AUS3920
	臺灣
	龍燁實業有限公司

地址：臺南市南區福吉路58號

電話：(06)2266401
	寶圓商行

地址：基隆市中正區義一路22號2樓

電話：(02)24222680
	218
	○商品檢驗標識

●中文標示
洗燙處理標示：
1.吊牌洗燙處理圖案新舊圖示混用，且缺「乾洗」圖案。

2.附縫與吊牌之「水洗」圖案標示不一致。
	○游離甲醛

	10
	繽紛米奇中圍兜-藍
	VIVIBABY
	顏色:--
尺寸:F(6+m)
型號:DBF62632B
	臺灣
	聖嬰企業有限公司

地址：桃園市龜山區頂湖路73號

電話：(03)3963153
	寶圓商行

地址：基隆市中正區義一路22號2樓

電話：(02)24222680
	199
	○商品檢驗標識

●中文標示
洗燙處理標示：
附縫與外包裝之「熨燙」圖案標示不一致。
	○游離甲醛

	11
	單花圍兜
	嬰之華
	顏色:--
尺寸: 26×17.5 cm
型號: 243
	臺灣
	嬰之華企業有限公司

地址：嘉義縣水上鄉三界村12鄰三界埔229號

電話：(05)2307885
	好事達(股)公司
地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路311號

電話：(03)9952000
	68
	○商品檢驗標識

○中文標示
	○游離甲醛

	12
	優生綿羊造型圍兜(藍)
	US BABY
	顏色:--
尺寸:F
型號: GU20268B
	臺灣
	臺灣優生股份有限公司

地址：新北市五股工業區五權六路30號

電話：0800-281557
	家福股份有限公司宜蘭分公司

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路2段38巷2號B2

電話：(03)9361188
	130
	○商品檢驗標識

●中文標示
1.纖維成分標示：

附縫標示：

表布/棉100 %
裡布/聚酯纖維100 %
外包裝標示：

棉100 % 

裡布/(未標示)

實際檢驗結果：
表布/棉100 %
裡布/聚酯纖維100 %
2.洗燙處理標示：

附縫「熨燙」圖案標示與文字說明內容不一致。
	○游離甲醛

	13
	粘扣式長袖圍兜
	KU‧KU
	顏色:--
尺寸: XL
型號: KU2209
	臺灣
	吉尼寶貝國際股份有限公司

地址：彰化縣彰化市茄苳路2段290巷27號

電話：0800-223358
	喜兒婦嬰用品專賣店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路1 段149號

電話：(03)9955785
	225
	○商品檢驗標識

●中文標示
1.纖維成分標示：
表布/棉35 %、聚酯纖維65 %
裡布/聚酯纖維100 %
實際檢驗結果：
＊表布/棉19.6%、聚酯纖維80.4 %
裡布/聚酯纖維100 %
2.洗燙處理標示：

附縫及外包裝「乾洗」圖案不正確。
	○游離甲醛


	14
	花漾奶嘴帶口袋圍兜
	Simba
	顏色:--
尺寸: F
型號:S4028
	臺灣
	美弗實業股份有限公司

地址：臺中市沙鹿區六路里六路十四街64號

電話：(04)26390955
	喜兒婦嬰用品專賣店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路1段149號

電話：(03)9955785
	143
	○商品檢驗標識

○中文標示
	○游離甲醛

	15
	圍兜-淺藍(1)
	麗嬰房
	顏色:淺藍
尺寸: 0-6個月
型號:--
	臺灣
	麗嬰房股份有限公司

地址：臺北市內湖區陽光街321巷60號

電話：0800-000618
	麗嬰房(股)公司羅東門市部

地址：宜蘭縣羅東鎮中正路72號

電話：(03)9541763
	290
	○商品檢驗標識

○中文標示
	○游離甲醛


「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。
備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」(102年09月10日) 檢測「游離甲醛」品質，及依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」(102年10月15日)、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」(102年10月15日)檢測纖維成分及含量。
（1）「游離甲醛」項目：嬰幼兒用含量不得超過20 ppm。
（2）「纖維成分及含量」項目：依據「服飾標示基準」規定，纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內。
2.標示檢查：
（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」。
（2）依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
A國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
B尺寸或尺碼。
C生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
D纖維或羽絨成分。
E洗燙處理標示：應包括水洗、乾洗、漂白、乾燥、熨燙之圖案。 
3. 本次檢驗件數共15件。
（1）品質檢測結果： 
「游離甲醛」部分：計1件(項次8)檢測結果為74 ppm，超過國家標準所規定嬰幼兒用含量不得超過20 ppm限量值。
（2）商品檢驗標識及中文標示查核：
A商品檢驗標識：全數符合「商品檢驗法」規定。
B中文標示：計8件(項次1、3、4、5、9、10、12、13)不符合「服飾標示基準」或「商品檢驗法」之規定說明如下：
(a)「纖維成分標示」與實際檢驗結果不一致者有4件(項次3、4、12、13)：不符合情形為纖維成分標示不齊全(項次3、12)；無裡布卻標示裡布纖維成分(項次4)；以及表布纖維成分標示為「棉35 %、聚酯纖維65 %」，與實際檢驗結果「棉19.6 %、聚酯纖維80.4 %」不符(項次13)。
(b)「洗燙處理標示」不符合規定有5件(項次1、9、10、12、13)：主要為洗燙處理圖案部分標示不正確、不齊全、新舊規定之圖示混用，以及圖案與文字說明不同，或附縫與外包裝(或吊牌)洗燙處理方法標示內容不一致。
(c) 製造商地址標示內容不一致有1件(項次5)。
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